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Verarbeitungshinweise
EGGER Boden auf Flachenheizungen/-kithlungen

Allgemeines

EGGER FufRbodenbelage kdnnen prinzipiell auf jeder Flachenheizung/- kiihlung verlegt werden.

Im Allgemeinen erfolgt die Verlegung von EGGER Bdden ,schwimmend®. Bei der schwimmenden Verlegung sind die
Warmedurchlasswidersténde von Bodenmaterial und Trittschallunterlage zu beachten, die Gesamtsumme aller Komponenten
muss gemafs CE Anforderung < 0,15 m2K/W sein.

Bei dem Einsatz von Dammunterlagen, welche separat installiert werden und nicht als systembezogene, direktkaschierte
Unterlage am Fu3bodenelement fixiert sind, wird bei schwimmender Verlegung auf Estrichen mit FuRBbodenheizung beziglich
des effektiven Warmedurchlasswiderstandes (m2 K/W) jegliche Gewahrleistung abgelehnt.

Es ist unbedingt erforderlich, eine Feuchteschutzfolie mit einem SD Wert = 75 m vor der Dammunterlage vollflachig und
wannenformig zu verlegen.

Die Oberflachentemperatur der beheizten Ful3bodenkonstruktion darf 28°C nicht Uberschreiten.

Bei speziell ausgewiesenen EGGER Bdden ist auch eine Verlegung mittels vollflachiger Verklebung auf Estrichen mit
integrierten FuRbodenheizungen bzw. FulRbodenheizungssystemen maglich. Bei der vollflachigen Verklebung wird der
Warmedurchlasswiderstand vermindert.

Bei der Erstellung einer beheizten Ful3bodenkonstruktion missen alle Beteiligten (Bauherr, Architekt, Fachplaner Heizung,
Heizungsbauer, Verleger und Bodenbelagshersteller) koordiniert zusammen arbeiten. Jeder flachenbeheizte Fu3boden setzt
eine nutzungsbedingte Planung und Koordination im Hinblick auf das Heizsystem und den Estrich voraus, um eine
schadensfreie und optimale Funktionsfahigkeit auf Dauer zu gewahrleisten.

Vor Beginn der Bodenbelagsarbeiten sind vorhandene Altbodenbelége zu entfernen und die Verlegereife des Untergrundes
(Ebenheit, Tragfahigkeit, Feuchtigkeit) ist geméaR den Angaben /Vorgaben der EGGER Verlegeanleitung zu prifen. Zu den
Ublichen Prufungen des Verlegeuntergrundes muss die Fu3bodenheizung / -kiihlung auf Funktion geprift werden
(Funktionsheizen/- kiihlen) und zusatzlich muss ein Nachweis tber eine ordnungsgemafe Auf- und Abheizung der beheizten
Estrichkonstruktion zu jeder Jahreszeit stattfinden und mittels Auf- und Abheizprotokoll erbracht werden.
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Funktionsheizen und Belegreifeheizen
Beim Aufheizen der Last- bzw. Warmeverteilschicht wird zwischen Funktionsheizen und Belegreifeheizen unterschieden.

Funktionsheizen

Das Funktionsheizen ist der Nachweis des Heizungsbauers fir die Erstellung eines méngelfreien Gewerkes und dient der
Uberpriifung der Funktionstiichtigkeit der beheizten FuBbodenkonstruktion. Das Funktionsheizen ist gemaR DIN EN 1264-4
durchzufuhren. Als Bestandteil der Heizungsanlageninstallation ist der Verlauf des Funktionsheizens gemaf den
Herstellerangaben und dem zugehdorigen Aufheizprotokoll auszufiihren und zu dokumentieren.

Beginn der Aufheizphase bei Zementestrichen frihestens nach 21 Tagen, bei Calciumsulfatestrichen friihestens jedoch nach
7 Tagen. Achtung: Herstellerangaben beachten!
« Beginn der Aufheizphase mit einer Vorlauftemperatur von 25°C, die drei Tage zu halten ist.

« anschlieBend Steigerung der Vorlauftemperatur bis zum Erreichen der maximalen Auslegungs-Vorlauftemperatur
(i.d.R. bis 45°C)
« die maximale Auslegungs-Vorlauftemperatur Uber einen Zeitraum von 4 Tagen, ohne Nachtabschaltung, halten.

Zu beachten:
Durch das Funktionsheizen ist nicht sichergestellt, dass der Estrich die fir die Belegreife notwendige Restfeuchte erreicht hat.
Dementsprechend ist bzw. wird in der Regel das Belegreifen notwendig.

Belegreifeheizen

Ist das Austreiben der Restfeuchte im Estrich bis zur Belegreife.

Beginn der Aufheizphase bei Zementestrichen friihestens nach 28 Tagen, bei Calciumsulfatestrichen frihestens jedoch nach 14 Tagen.
Achtung: Herstellerangaben beachten!

Anforderung an die maximale Feuchte des Estrichs (CM-Messung), wenn der Oberboden EGGER Boden ist:

= Zementestrich (Soll): 1,8 %
« Calciumsulfatestrich (Soll): 0,3 %

Elektrische Flachen-/Folienheizungen

Als eingeschrénkt geeignete Untergriinde gelten elektrische Flachen-/Folienheizungen.

EGGER Boden durfen nur auf elektrischen Flachen-/Folienheizungen verlegt werden, welche

= Mit Temperaturfiihler- und regler ausgestattet sind

= Neuerer Bauart sind und die technische Freigabe seitens des Heizungsherstellers fir EGGER Béden besitzen

= Vollflachig verlegt sind - einzelne partielle Abschnitte (z.B. ein partieller Einbau nur in den Laufbereichen im Schlafzimmer)
sind nicht freigegeben, um Warmegefalle in der Bodenflache zu vermeiden und um eine gleichméRige W armeverteilung zu
gewahrleisten

= keine Nachtspeicherheizungen sind und wenn,

= bei Folienheizungen eine Unterlagsmatte mit einer maximalen Dicke von 3 mm und einer Druckstabilitdt von mindestens
CS 60 kPa eingebaut wird (gemaf der Aufbauanleitung des jeweiligen Heizungsherstellers)

= bei elektrischen Mattenheizungen (Mesh), diese in den Estrich implementiert wurden (gemaf der Aufbauanleitung des
jeweiligen Heizungsherstellers).
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FuBbodenheizungssysteme, welche heizen und kihlen

Hinsichtlich dieser Systeme kann ausgesagt werden, dass auch diese grundsétzlich geeignet sind, wenn alle zuvor genannten
Punkte, wie die Freigabe durch den Hersteller des Systems zur Verwendung unter EGGER Boden mit Klicksystem, eine digital
geregelte Temperatursteuerung sowie eine maximale Oberflachentemperatur von 28°C im Heizbetrieb, eingehalten werden.
Dartber hinaus gilt fir diese Systeme im Kuhlbetrieb eine Mindest-Oberflachentemperatur von 15°C, welche nicht
unterschritten werden darf. Die fachgerechte Installation eines Taupunktfiihlers zur Uberwachung méglicherweise auftretender
Kondensation ist ebenfalls erforderlich.

Hinweise

Aufgrund der technischen Eigenschaften der Naturprodukte Holz und Kork und der raumklimatischen Verhéaltnisse wahrend der
Heizperiode kdnnen nachtraglich, sich bildende Fugen im Bodenbelag, nicht ausgeschlossen werden. Sind sie im Allgemeinen
gleichmaRig verteilt, bilden sie keinen Qualitdtsmangel. (Quelleangabe: Bundesverband Flachenheizungen und
Flachenkihlungen e.V., Informationsdienst Flachenheizung + Kuihlung BVF, Einsatz von Bodenbeldgen auf Flachenheizungen
uns —Kihlungen- Anforderungen und Hinweise, Richtlinie 9 (Seite 7, Absatz 4.2), Stand Januar 2015)

Vorgenanntes gilt gleichermafen fir Boden aus dem Hause EGGER, da alle samt holzbasierende Produkte sind und auf
wechselnde raumklimatische Bedingungen reagieren.

Die Anweisungen zur Untergrundvorbereitung und Verlegung, wie in der produktbezogenen EGGER Verlegeanleitung
beschrieben, sind einzuhalten.

Kontakt

Bei weiteren Fragen steht Ihnen der Technische Kundenservice der EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & CO.KG jederzeit
zur Seite.

EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & CO.KG
Am Haffeld 1

D-23970 Wismar

Tel: 0049 3841 301 21911

Fax: 0049 3841 301 20240

Literaturangabe

Bundesverband Flachenheizungen und Flachenkihlungen e.V., Informationsdienst Flachenheizung + Kuhlung BVF, Einsatz
von Bodenbelégen auf Flachenheizungen und - Kuhlungen - Anforderungen und Hinweise, Richtlinie 9, Stand Januar 2015/

Online im Internet: http://www.flaechenheizung.de/Dokumente-Download-Node 17350.html

Anlage
Aufheizprotokoll Funktionspriifung

Auf-/Abheizprotokoll zum Belegreifeheizen

Verantwortlicher: Technischer Kundenservice Ful3boden Verarbeitungshinweise Seite 3von 6


http://www.flaechenheizung.de/Dokumente-Download-Node_17350.html

[E—
MEHR AUS HOLZ. E EGLGCER

Revision: 06
Freigabe: 15.05.2023

Aufheizprotokoll Funktionsprifung

Funktionsheizen

Bei der Fertigstellung einer Ful3bodenheizung ist ein Aufheizprotokoll zu fiihren, das dem Oberbelagsverarbeiter nach VOB DIN
18365 Bodenbelagsarbeiten vorzulegen ist. Das Funktionsheizen ist gemaR DIN EN 1264-4 durchzufihren. Beginn der
Aufheizphase bei Zementestrichen frilhestens nach 21 Tagen, bei Calciumsulfatestrichen frihestens jedoch nach 7 Tagen.

Achtung: Herstellerangaben beachten!

« Beginn der Aufheizphase mit einer Vorlauftemperatur von 25°C, die drei Tage zu halten ist.

= anschlieRend Steigerung der Vorlauftemperatur bis zum Erreichen der maximalen Auslegungs-Vorlauftemperatur (i.d.R. bis
45°C)

« die maximale Auslegungs-Vorlauftemperatur Uber einen Zeitraum von 4 Tagen, ohne Nachtabschaltung, halten.

Protokoll Aufheizen bis zur Funktionsprufung der FulBbodenheizung

Bauherr/ AURtraggeber: ... ... Baustelle/Liegenschaft: ........................
[ (T4 0| T ] 0 T= U= Stockwerk/\Wohnung: ........ccoovvviiiiannn,
HeIZSY S M Bauleiter: .......cooooiiii
1. Art des EStiChs (FabriKat): . ... ..o et ettt et et ettt et e e
A 1T ToTSY =] w4 (=S =] T o 1= 011 (= USROS
3. Einbau des HeizestriCchs beendet ami ... ... e e
4. Funktionsheizen:

Tag Vorlauftemperatur Vorlauftemperatur Datum/Uhrzeit Unterschrift

SOLL IST (Anmerkung)

1. 25°C

2. 25°C

3. 25°C

4. J5°C

59 45°C

6. 45°C

7. 45°C

8. 45°C

o ¢

Das Funktionsheizen wurde unterbrochen / wurde nicht unterbrochen? Wenn ja, vom ..................... bis o

7. Die Raume wurden zugfrei beluftet und alle Fenster und Auf3entiiren wurden nach dem Abschalten der FuBbodenheizung
geschlossen.ja ............... /nein ...............

8. Die FulRbodenheizungsanlage wurde bei einer AuRentemperatur von ............... °C fur weitere Baumalnahmen
freigegeben............... Die Heizungsanlage war dabei auf3er Betrieb............... Der FuRboden wurde dabei mit einer
Vorlauftemperaturvon ............... °C beheizt.

9. Bestatigung = Stempel, Datum, Ort und Unterschrift von Bauherr/Auftraggeber, Bauleiter/Architekt und Heizungsbauer
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Auf- und Abheizprotokoll zum Belegreifeheizen

Belegreifeheizen

Das Belegreifeheizen soll im allgemeinem direkt im Anschluss an das Funktionsheizen erfolgen, so dass die Heizung nicht
abgeschaltet bzw. die Vorlauftemperatur nicht gesenkt wird. Beginn der Aufheizphase bei Zementestrichen frilhestens nach

28 Tagen, bei Calciumsulfatestrichen friihestens jedoch nach 14 Tagen. (Achtung: Herstellerangaben beachten!) Diese Anzahl
an Tagen muss zu den in den Tabellen angegebenen Tagen des Belegreifeheizen hinzuaddiert werden, wenn die Dauer bis zur
Belegreife kalkuliert wird. Die Belegreife ist erreicht, wenn die Anforderungen an die Restfeuchte (siehe Herstellervorgaben
Oberbodenbelag) im Rahmen der CM-Messung erreicht werden.

Protokoll Belegreifheizen vor der Bodenbelagsverlegung (ohne Nachtabsenkung)

Bauherr/ AUftraggeber: ... ... Baustelle/Liegenschaft: .....................
HEIZUNGSDAUEBT: ... Stockwerk/Wohnung: .............cceeenens
HeIZSY S M o Bauleiter: ...

1. Belegreifeheizen direkt nach dem Funktionsheizen, dann weiter mit Tabelle 3
2. Belegreifeheizen nicht direkt im Anschluss an das Funktionsheizen, dann weiter mit Tabelle 2
3. Beginn des BelegreifEN@iZen @M. ... . ... e

Tabelle 2: Belegreifheizen

Belegreifeheiztag SOLL Abgelesene Datum/Uhrzeit Unterschrift Prifer
Vorlauftemperatur Vorlauftemperatur

1 25°C

2. 35°C

8 45°C*

4. OOREE

*bzw. die maximale Auslegungs-Vorlauftemperatur

anschliel3end weiter mit Tabelle 3: Belegreifheizen

Belegreifeheiztag SOLL Abgelesen Datum/Uhrzeit Unterschrift Prifer
Vorlauftemperatur Vorlauftemperatur
.............. Tag PORE®
.............. Tag PORE®
.............. Tag PORE®
.............. Tag PORE®
.............. Tag PORE®
.............. Tag S5
.............. Tag Folientesf
durchgefiihrt1)2)
.............. Tag 55°C
.............. Tag 55°C
.............. Tag 55°C
erneuter Folientest
.............. Tag .
durchgefiihrt1)2)
.............. Tag Belegreife gepriift2)

1) nach Angabe des Bauherrn
2) wenn Feuchte vorhanden, dann weiterheizen, wenn keine Feuchte vorhanden, CM-Messung durchfuhren
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Tabelle 4: Abheizen nach Erreichen der Belegreife

Belegreifeheiztag Soll- Abgelesene Datum/Uhrzeit Unterschrift Prifer
Vorlauftemperatur Vorlauftemperatur

.............. Tag 45°C*

.............. Tag 35°C

.............. Tag 25°C
Heizung auf Automatik

*bzw. die maX|maIe Auslegungs-Vorlauftemperatur

4. Belegreifeheizen mittels automatischer Regelung?ja ..............cooviiiiini. L NBIN.
W NN @, Fab i at Ay .ot
Ende des Belegreifeheizen am
6. Dle Raume sind wahrend des Belegreifeheizens entsprechend den Vorgaben des Estrichherstellers bellftet worden?

o

..I'nein ...
7. Die beheizte FuRbodenflache war nicht Gberdeckt und frei von Baumaterial? ja ..................... /nein ...
8. Sind zwischen der Feststellung der Estrichfeuchte (Verlegereife) bzw. dem letzten Abheiztag und dem Verlegen des
FuRbodenbelages mindestens 7 Tage VErgangenen? ja ........c.ouiu e /nein .........oooeee
Wenn ja, ist nochmals 2 Tage vor Beginn der Verlegung mit der maximalen Auslegungsvorlauftemperatur zu heizen und eine
wiederholende Feuchtenmessung durchzufiihren. ja ... /nein ..o

Tabelle 5: Gemessene Feuchten des Estrichs
Objekt Raum Oberboden ggf. Messstelle Soll-Wert in % IST-Wert in %

L B = 1Yo T oL I e (=T Y= T4 =T T o = oo PP PP
10. Ende der Verlegung am

Bestatigungen mittels Datum und Unterschrift

Bauherr/Auftraggeber Bauleiter/Architekt Heizungsbauer FuBbodenleger
beauftragt Uberwacht ausgefuhrt ausgefuhrt
Belegreifheizen
Folientest
Feuchtemessung

Vorlaufigkeitsvermerk:

Dieser Verarbeitungshinweis wurde nach bestem Wissen und mit besonderer Sorgfalt erstellt. Die Angaben beruhen auf Praxiserfahrungen sowie eigenen Versuchen und entsprechen
unserem heutigen Kenntnisstand. Sie dienen als Information und beinhalten keine Zusicherung von Produkteigenschaften oder Eignung fir bestimmte Verwendungszwecke. Fur Druckfehler,
Normfehler und Irrtimer kann keine Gewahr tibernommen werden. Zudem kénnen aus der kontinuierlichen Weiterentwicklung der von uns produzierten EGGER Boden sowie aus Anderungen
an Normen sowie Dokumenten des 6ffentlichen Rechts technische Anderungen resultieren. Es gelten grundsétzlich unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.
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