








MUSZAKI TERMEKJELLEMZOK

Miiszaki jellemz6k Szabvany Miiszaki jellemz6 értékek
sugstasiosdy 50 M0, | it iy
Slirliség EN 323 > 600 kg/m3
Tiizzel szembeni viselkedés* EN 13501-1 D-s2,d0,>9 mm
Vizg6zatereszt6 képesség (m) DoP 150 (nedves) 200 (szaraz)
Hé6vezetd képesség (1) EN 13986 0,13 W/m*K
Nedvességtartalom EN 322 2-12%

EN 318 0,02% (hossz)

Méretvaltozas a nedvességtartalom

o P P
1 %-0s megvaltozasakor 0,03% (szélesség)

0,5% (vastagsag)
<8,0mg/100¢g (E1)

Formaldehid tartalom ** EN 120

* Normal éghetdség (D) — kozepes fiistkibocsatas (s2) — ég6 cseppek nem képzédnek (d0).

** Amennyiben az EGGER OSB lapokat szabdalyszer(ien hasznéljak, nem varhatd egészségkarosodas

SZALLITASI PROGRAM

EGGER OSB 3:

Termék/ vastagsag (mm)
hosszxszélesség(mm) | ¢ g8 9 10 11 12 15 18 20 22 25

30

35

40

Egyenes, csiszolatlan szél

5.000x 2.500 o** g@** o** @**
5000x1.250 o** | @** 0% @**
2.800x1.250 ° o** @**

2.500x1.250 . . . o  o* o ° e | o e o
2440 %1220 0)! ° °

N+F 4 csiszolatlan
2.500x 675 ° ° ° ° o **
2.500x1.250 ° ° °

* Legkisebb széllitasi mennyiség 2 teljesen kamion mennyiség, azaz, kb. 70 m3

** \levGi megrendelés esetén els6 rendeléskor a minimalis rendelési mennyiség (MOV) 250 m3,
majd 500 m3 az utana kévetkezd rendeléseknél

Az itt nem emlitett mennyiség rendelésekor kérjiink ajanlatot

TAROLASI JAVASLATOK

A) RAKTARI TAROLAS:

—
= Eacer

= A lapokat zart helyiségben, széraz és
szell6zott teriileten, erds és vizszintes
o= padozaton taroljuk

= A lapokat (lapkotegeket) egyméson
- = = = is tarolhatjuk, ha azonos magassagd,
max. 8o.cm tokéletesen fiigglleges helyzetbe
allitott, kozbensd tartokat (fa
kdztartokat) hasznalunk hozza

A rogzit6 pantokat az épitési teriileten vagjuk
le a csomagokral.

‘ B) HELYSZiNI TAROLAS

3\' “ = A helyszinen fogjuk a lehetd legrovi-

debbre a kiiltéri tarolas idejét!

= Alapokat kellGen magas fa raklapokra
rakjuk ra, vagy tamasszuk ala Gket,
nehogy kozvetleniil érintkezhessenek
vizzel vagy a novényzettel

= A lapokat takarjuk le vizall6 boritassal
(m(anyag féliaval, teherautd ponyva-
val sth.), hogy megdvjuk a varatlanul

A csomagot féliaboritas védi

Alkalmazkodas az épitési teriileten uralkod6
korilményekhez: Tamasztolécekre allitott tablak

A problémamentes feldolgozashoz el-
engedhetetlen, hogy szallitaskor helyes
tarolasi és allagmegévasi rendszabalyo-
kat alkalmazzanak. Altalaban célszer(i az
alabbi egyértelmdi elveket betartani:

= A koztartok egymastol maximum 8o cm
tavol legyenek elhelyezve, nehogy a
lapok tllsagosan behajoljanak

= Nyomatékosan ajanljuk, hogy
beépitésiik el6tt 48 6ran at szoktassak
hozza a lapokat a beépités helyén
uralkod6 nedvességszinthez
(akklimatizalas)

1, ”

elered§ es6tbl vagy hotol

Aviz elleni védelem elhelyezésekor
gy6z8djiink meg arrél, hogy az nem
akadélyozza a lapok szell6zését oldalt
és a fenékrészen

Leszallitaskor a helyszinen vagjuk

el és vegyiik le a r6gzit§ pantokat a
lapkotegr6l, hogy csékkenjen benniik a
fesziilés
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VIGYAZAT!
m A nem megfeleld tarolas miatt

megvaltozhatnak a termék eredeti miiszaki

jellemzéil




EGGER 0SB TABLAK

OSSZEALLITASI UTASITASA

ATABLAK RAHELYEZESE A PARNAFAKRA

Az OSB belsG magjan és a feliileti rétegeiben 1év8 hancsok specidlis irdnyultsdginak
koszonhetSen a tablanak kiilonleges tulajdonsaga, hogy a hajlitdszilardsag és a
hajlitémerevség (rugalmassagi modulusz) 2,5-szer nagyobb a f6étengelyen (szilardsagi
tengelyen), mint a melléktengelyen. A konnyebb azonosithatésag érdekében a
f6tengelyt a lap hossza, és a melléktengelyt a lap szélessége adja ki.

= A parnafakra ergsitett fodém- és tet6burkolatoknal a lapokat Ggy kell beszerelni,
hogy a hosszi széleik a tamtartok kdzét fogjak at, mig a rovid széleik a parnafakon

nyugodjanak.

= A parnafak keresztezését keriilni kell. Ezt azzal érhetjiik el, hogy a tablakat legalabb
40 cm-rel eltolva fektetjiilk a szomszédos sorokon.
= A falak burkolatanak akkor érhet§ el maximéalis merevség, ha a tablakat fiigg6leges

helyzetben épitjiik be.

= Az EGGER azt ajanlja a beépitGknek, hogy ha el szeretnék keriilni a tobbletmunkat,
tovabbi facsapok alkalmazésat és a tdl nagy hulladékképzbdést, valasszak a
legalkalmasabb tablaméretet a raktarkészlet programunkbél

RAGASZTAS

Erre a célra jol megfelelnek a tart6san
rugalmas, poliuretan vagy szilan

alapt ragasztok (példaul a kétréteg,
Gsztatott fodém esetében). Ragasztasra
természetesen jobban megfelelnek a
csiszolt tablak.

Csiszolatlan tablak hasznalatakor a
kot6anyag felvitele el6tt kotelezb kissé
megcsiszolni a feliiletet, hogy jobban
megtapadhasson rajta a ragaszt6. Az
alaplapoknak valamennyi esetben
siknak, er6snek és szaraznak kell
lennitik, és nem lehet rajtuk olaj, por és
kosz.

FEDES ES VEDELEM

Ha a kiils6 fal szabadba nézg részét
0SB tablakkal burkoljak be, (ETICS)
bevonatréteggel ellatott, tobbréteg(i
homlokzati hGszigeteld rendszer is
felvihet8, amely tovabb javitja a teljes
h6veszteség hatasfokat.

Az épiiletfizika szabalyainak
értelmében a homlokzat burkolasat

ajanlatos vizg6zatereszt§ szigeteld
termékekbdl (k6gyapotbdl vagy szigeteld
farostlemezbd6l), vagy szell6zott
deszkaburkolatb6l késziteni.

FESTES

A feliileti rétegben [év6 hossz( és
vékony fahancsok "nemes" megjelenést
kolcsonodznek a tablaknak, és a
természetes fa meleg és rusztikus képét
varazsoljak a fal- vagy fodémfeliiletekre.

Azért, hogy a feliilet még szebbnek és
egyben pormentesnek tlinjén, az EGGER
azt ajanlja, hogy csiszolt N+F tablakat
hasznaljanak, és a festés el6tt vigyenek
fel rajuk 2-3 vékony alapoz6 réteget.
Erre a célra asvanyi- vagy szintetikus
olajfestéket és alapoz6t kell hasznalni.
Vizbazis festékek hasznalatat kerdilni
kell. Az elérni kivant hatastdl fiigg6en
atlatszo és pigmentalt fa lakkok egyarant
hasznalhatok.

1

vizszintes beépités

fliggbleges beépités

Kérjiik, hogy az N+F tablak beépitésekor
vegyék figyelembe az alabbiakat:

= Azért, hogy a fodém még merevebb
legyen, és ne képzGdjenek rajta
repedések, az 6sszes szélt beépités
el6tt D3 vagy D4 kotési osztalyd,
allandéan rugalmas maradé PVAC-al,
vagy poliuretan bazisd ragasztéval kell
megragasztani.

A ragaszt6 koriilbellil 24 6ra alatt
keményedik ki, ha a helyiség keriilete
mentén ékekkel vagy hevederekkel
allandé szoritd nyomast fejtiink ki a
ragasztott helyekre.

ragasztas az N+F lapokon

TAGULASI
HEZAGOK

A biztonsagos és problémamentes
beépitéshez arra van sziikség, hogy
az OSB tablak szélei hasznalat
kdzben szabadon tudjanak tagulni és
zsugorodni. Ha erre képtelenek, az
0SB tabla esetleg megereszkedd és
nyikorgé hangokat fog hallatni, amit a
rogzitések beagyazott szilardsaganak
meggyengiilése okoz.

min. 3 mm

min. 25 mm

EGYENES SZEL(j TABLAKNAL

= A szomszédos tablak kozott az egyes
lapok mind a 4 szélén gondoskodjuk
minimum 3 mm-es tagulasi hézagrol.

= Falburkolasnal az egyes lapok aljanal
hagyjunk minimum 25 mm fodém
feletti hézagot.

s Usztatott fodémeknél a helyiség
keriilete mentén 15 mm nagysag
kiegyenlité hézagot kell hagyni a fodém
és a falak kozott.

= Ha 10 m-nél nagyobb teriiletet kell
0SB lapokkal beburkolni, 10 m-enként
minden irdnyban 10-15 mm nagysagu
allando tagulasi hézagrol kell
gondoskodni.

FONTOS:

HORNYOS ERESZTEK() NUT-FEDERES
TABLAKHOZ

= Az egyenes sz@lU lapoktdl eltéren,
amelyek beépitéskorigénylik a tagulasi
hézagok kihagyasat, a N+F tablak
lapszél szelvényében mar ki van
alakitva egy 1 mm-es hézag.

= Az N+F OSB hasznalata nem csak
tokéletesen sik feliiletet szolgaltat
beépitéskor (ami kiilonosen fontos
szempont a vékony fed6rétegekkel
ellatott fodémburkolat, vagy a
zsindelyes tet6burkolat esetén),
hanem az ilyen tablak esetében tobbé
mar nem kell hasznalni facsapokat a
hosszd, alatamasztas nélkili szélek
megtamasztasara.

® Ha az épiilet kiils6 falai és a tet6k zart diffiizios rendszerben késziilnek

(0SB burkolat van a falszerkezet mindkét oldalan), a belsg oldalon

épitsiink be egy tovabbi parazaro réteget (miianyag foliat), és zarjuk le

az 6sszes 0SB kotést a belsd burkolat fel6l tomits szalagokkal, nehogy d
konvekci6 hatasara nedves leveg6 dramoljon be!




KONNYU FELDOLGOZHATOSAG -
VAGAS, FURAS ES ROGZITES

Maximalis régzit6-elem tavolsag Minimalis régzit6-elem tavolsag a lap
szélétdl
Ko?eppontok a Kézéppontok a - - - -
széleken o B Tavolsag Tavolsag
. kozbiilsé alata- 2AA 2oz
(a lap keriilete - ) a lap szélétol a lap sarkatol
A masztasoknal

mentén)
Szogek/csavarok | 150 mm 300 mm 10 mm 25 mm
Tiiz6kapcsok 75 mm 150 mm 20 mm 25 mm

SZOGEK

= Hasznaljunk csigavonalas, gy(ir(is vagy
hornyos szogeket.
A sima karpitosszogek hasznalatat
azonban kerdiljik.

= Minimum 3 mm atmérGjl szogeket
hasznaljunk.

= A szoghossz a lap vastagsaganak
minimum 2,5-szerese, de legaladbb 50
mm legyen.

FACSAVAROK

= Hasznaljunk sillyesztett fejli, nmetszg
facsavarokat.

= A csavarok minimum 4,2 mm atmérGjiiek
legyenek.
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= A csavarhossz a lap vastagsaganak
minimum 2,5-szerese, de legalabb 45
mm legyen.

TUz6KAPCSOK

® Hasznaljunk minimum 1,53 mm
vastag, 50 mm hossz( és 11 mm széles
tliz6kapcsokat.

= A kapcsokat rézsitosan [Gjiik be a
tablaba, a tabla feliiletéhez képest
minimum 30°-0s szdgben.

= A kapcsokat egymastél minimum 30
mm tavolsagban helyezziik el.

Az OSB tablakat hagyomanyos
elektromos kéziszerszamok
hasznélataval flirészelni és farni lehet.
Javasoljuk, hogy a gyors és pontos
vagashoz asztali korvag6 késziilékeket
hasznaljanak. A farashoz célszer(i
faflrasra tervezett flro6fejeket hasznalni.

Az OSB-t munkadarab tartokon lehet
rogziteni fa rogzitésére alkalmas
elemekkel, igy példaul szegekkel,
facsavarokkal és fliz6kapcsokkal. Mivel
a hancsok specialis eloszlasa miatt a
tablaknak nagy a nyirészilardsaguk, a
rogzit6 elemeket még a lapok széléhez
kdzeli helyeken is alkalmazni lehet
anélkiil, hogy torés vagy kihazodas
kockazataval kellene szamolni.

A gyors dsszeallitas érdekében ajanlatos
pneumatikus szég- vagy kapocsbeldvot
hasznalni. De facsavaros rogzités

is alkalmazhat6, bar ez a tart6ssag
szempontjabél kevésbé hatékony.

2 22

m
m Egyszer(i és gyors feldolgozas kiilonleges
szerszamok nélkiil

m |d6megtakaritas beépitéskor a szaraz és

tiszta feldolgozasnak kdszénhetSen

M.I. [ X J [ X J
KULONBOZTETI
MEG AZ EGGER

OSB 3 LAPOKAT? |

Az altalunk gyartott tablak sik és

erBs lapok, amelyeknek figyelemre
mélté mechanikai tulajdonsagaik

és mérettartasuk van. A tablak

f6ként szerkezeti alkalmazasokban
(szerkezeti fodémeknél, tetGknél és
falburkolasoknal) hasznalhatdk, de
egylttal parazar6ként és légmentes
rétegként is m(ikodhetnek, ha favazas
hazak kiils§ elemein alkalmazzak Gket.
Az EGGER OSB 3 olyan szerkezeti fatabla,
amely a szerkezeti és ipari alkalmazasok
széles korében hasznalhaté.

e
o=
g

HASZNALJUK KI AZ EGGER OSB 3 HASZNALATAVAL

NYERT TELJESITMENYT

kivalé tulajdonsagok
— fokozott tengely
menti rugalmassag,
ésigen j6
hajlitészilardsag

Tokéletesen
megfelel magasabb
paratartalmd és
szaraz viszonyok
kozt megvaldsitandd
projektekhez

A lap kival6éan
teljesit, és nagy a
teherbirasa

I' IQE

J6 minGségben és
kdrnyezetbarat
moédon késziilt lap

Tandsitott
termék

A veviBk
formatummal
kapcsolatos
kdvetelményeinek
kiemelkedd
pontossaggal
képes megfelelni

.
.
v

Egyszer(
szerszamokkal
is pontos lehet a
beépités

A lap kénnydi
megmunkalasanak
koszonhetben
hasznalataval a tobbi
épitési termékekhez
viszonyitva idG és pénz
takarithaté meg

A hornyos
ereszték(i
formatumoknak
készonhetben
gyors és konny(i a
beépitése
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www.egger.com/osh3
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EGGER Building Products GmbH S.C. EGGER Romania S.R.L.

Weiberndorf 20 Str. Austriei 2, 725400
6380 St. Johann in Tirol Radauti, Jud. Suceava
Ausztria Romania

T+43 50 600-0 T +403724-38000
F+43 50 600-10111 F+403724-68000
info-ebp@egger.com info-rau@egger.com
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A miszaki valtoztatasok és a nyomdai hibak jogat fenntartjuk.
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